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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

Стандартов организации и технических условий на продукцию,
изготавливаемую на ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов».

	Обозначение 

технических условий, стандартов организации

	Наименование 

технических условий,

стандартов организации


	  СТО 00195200-001-2006

	Палладий (II) нитрат  раствор

	  СТО 00195200-002-2006
	Родий (III) нитрат раствор

	  СТО 00195200-003-2006

	Платинохлористоводородная кислота кристалл

	  СТО 00195200-004-2006
	Платинохлористоводородная кислота раствор

	 СТО 00195200-011-2007
	 Сетки разделительные тканые из прецизионных сплавов

	 СТО 00195200-012-2007
	 Сетки тканые из драгоценных металлов и сплавов

	 СТО 00195200-013-2007
	 Сетки катализаторные тканые из платиновых сплавов

	 СТО 00195200-014-2007
	 Сетки катализаторные вязаные из платиновых сплавов

	 СТО 00195200-015-2007
	 Сетки улавливающие тканые из палладиевых сплавов

	 СТО 00195200-016-2007
	 Системы каталитические для окисления аммиака

	 СТО 00195200-018-2007
	 Мешалки и тигли из дисперсно-упрочненной платины и сплавов на ее основе

	 СТО 00195200-024-2007
	 Полосы из припоев золотых

	 СТО 00195200-025-2007
	 Родий (III) хлорид 4 водный

	 СТО 00195200-026-2007
	 Аммоний рениевокислый

	 СТО 00195200-027-2008
	 Полосы биметаллические серебро+медь

	 СТО 00195200-028-2008
	 Проволока из сплава марки  ПдМНИн-33-2,5-2,5

	 СТО 00195200-029-2009


	 Держатели из платины и ее сплавов

	 СТО 00195200-030-2007
	 Проволока из золотого припоя марки ПЗл 585с

	 СТО 00195200-031-2008
	 Прутки литые из сплава марки ПлК 78

	 СТО 00195200-032-2008
	 Проволока из сплава марки ПлК 78

	 СТО 00195200-033-2008
	 Кольца контактные точеные из драгоценных металлов и сплавов

	 СТО 00195200-034-2008
	 Трубки из сплава марки ПлИ-10

	 СТО 00195200-035-2008
	 Тигли промышленные из платины и ее сплавов

	 СТО 00195200-036-2008
	 Устройства сливные из платиновых   металлов и сплавов

	 СТО 00195200-037-2008
	 Проволока полукруглая и квадратная из платины, палладия и их сплавов

	 СТО 00195200-038-2008
	 Ванночки из драгоценных металлов

	 СТО 00195200-039-2008
	 Тигли,  чашки и подложки из  платино-золотых сплавов

	 СТО 00195200-040-2008
	 Порошки из драгоценных металлов

	 СТО 00195200-041-2008
	 Проволока из сплава марки ЗлНМ 91-7,5

	 СТО 00195200-042-2009
	 Проволока квадратная и прямоугольная  

 из сплава марки СрПд 80-20

	 СТО 00195200-043-2009
	 Трубы сварные из драгоценных металлов и их сплавов

	 СТО 00195200-044-2009
	 Контакт-детали из драгоценных металлов и их сплавов

	СТО 00195200-046-2009
	Аноды из платины и ее сплавов

	СТО 00195200-047-2009
	Аноды из палладия и его сплавов

	СТО 00195200-048-2009
	Фольга и полосы из серебряного припоя марки ПСрвчМ 72-28

	СТО 00195200-049-2009
	Проволока из серебряного припоя марки ПСрвчМ 72-28

	СТО 00195200-050-2010
	Проволока из никеля марки НП1

	СТО 00195200-055-2010
	Аноды из иридия

	СТО 00195200-056-2010
	Ленты из серебра и сплава на его основе

	СТО 00195200-057-2010
	Лента плющеная из золота для безмоментных вводов

	СТО 00195200-058-2010
	Полосы из иридия и родия

	СТО 00195200-059-2010
	Фольга листовая из иридия и родия

	ТУ 1861-051-00195200-2004

	Проволока из сплава марки ПдИ-18



	ТУ 117-1-53-93

	Контакты из благородных металлов и их сплавов


	ТУ 117-1-68-98

	Проволока из сплава марки

ЗлСрМ50-20


	ТУ 1865-072-00195200-2003

	Проволока из сплава марки ПлИ-15


	ТУ 1995-073-00195200-2004

	Питатели фильерные из платиновых металлов и сплавов


	ТУ 1995-079-00195200-2003
	Диски из благородных металлов

	ТУ 117-1-82-91

	Полосы из сплава марки ПлК78


	ТУ 1995-090-00195200-2005

	Кольца контактные штампованные из благородных металлов и сплавов


	 ТУ 117-1-99-2000
	Проволока из сплавов на основе золота

	  ТУ 117-1-126-90
	Трубки капиллярные из сплава на основе палладия

	  ТУ 117-1-129-90
	Проволока из палладиево-серебряно-медного сплава марки ПдСрМ-36-4

	 ТУ 1865-134-00195200-2005

	Проволока из платино-иридиевых сплавов


	  ТУ 117-1-137-98
	Проволока из иридиевородиевых и иридиеворутениевых сплавов

	  ТУ 117-1-143-90
	Проволока из платино-серебряного сплава марки ПлСр-20

	 ТУ 117-1-147-2001
	 Ленты плющеные из сплава марки СрЗл 70-30

	 ТУ 48-1-148-89
	 Трубки из сплава марки ЗлХ-0,5

	 ТУ 117-1-156-95
	 Проволока из палладиевого сплава марки ПдЦрХ-1

	 ТУ117-1-158-90
	 Полосы из сплава марки ПдСрК-35-5 с гарантированным пределом упругости

	 ТУ 48-1-159-84

	Полосы из платиновых сплавов для изделий стекловарения


	 ТУ 117-1-161-2001
	Проволока из сплава марки СрМ 95

	 ТУ 48-1-165-87

	Проволока из палладиево-иридиевых сплавов


	 ТУ 48-1-166-87
	Проволока из платиноникелевого сплава марки ПлН-4,5

	 ТУ 117-1-167-98

	Проволока из сплава марки ЗлМ80


	 ТУ 1865-169-00195200-2003

	Полосы из платино-родиевых  сплавов


	  ТУ 117-1-170-92

	Проволока из сплава марки ПдСр-40


	 ТУ 117-1-175-97
	Полосы из сплава марки ЗлСр 60-40

	  ТУ 117-1-176-93

	Проволока из серебряно- золотого сплава марки СрЗл 70-30

	 ТУ117-1-178-2002
	Полосы и фольга из сплава марки ЗлМ 80

	ТУ 1867-179-00195200-2004
	Полосы из сплавов на основе золота



	 ТУ  117-1-180-97
	Контакты из сплава марки ПлИ-25

	 ТУ 48-1-191-88

	Проволока термоэлектродная с повышенными термоэлектрическими характеристиками

	ТУ 1860-193-00195200-2003

	Ленты плющеные из благородных металлов и сплавов


	 ТУ 1860-194-00195200-2003

	Ленты из благородных металлов и сплавов


	 ТУ 117-1-195-99

	Трубы тянутые из благородных металлов и сплавов


	 ТУ 117-1-196-2001

	Трубки капиллярные из благородных металлов и сплавов


	 ТУ 117-1-197-98
	Проволока из платино-медных сплавов

	 ТУ 117-1-198-98

	Проволока из сплавов марок ПР-6 и ПР-30


	 ТУ 117-1-199-95

	Проволока из палладиевого сплава марки ПдВИн 86


	 ТУ 48-1-404-83

	Проволока из сплава марки ПдМ-15


	 ТУ 1867-405-00195200-2004

	Проволока из сплава марки ЗлСрПд 75-19-6


	 ТУ 117-1-407-94

	Наконечник из сплава марки ПлН-4,5

	 ТУ 117-1-408-98

	Полосы из палладиевых припоев


	 ТУ 1867-415-00195200-2004


	Проволока из сплава марки  ЗлПд 97,5-2,5



	ТУ 1995-417-00195200-2005 


	Аппараты стеклоплавильные из платиновых металлов и сплавов


	  ТУ 1861-421-00195200-2005
	Фольга и полосы из сплава на основе палладия

	  ТУ 117-1-422-99

	Проволока из платинородиевых сплавов с повышенными термоэлектрическими свойствами


	 ТУ 1867-424-00195200-2004
	Проволока из сплава марки ЗлМ 75

	ТУ 1867-425-00195200-2004
	Фольга и полосы из сплава марки ЗлМ 75

	 ТУ 1863-427-00195200-2004

	Проволока из сплава марки СрМ-0,2


	 ТУ 1867-436-00195200-2005
	Лента плющеная из  сплава марки ЗлПд 97,5-2,5

	 ТУ 117-1-442-2001
	Контакты из сплава марки СрКдМ-5

	 ТУ 117-1-443-98
	Пробирки из благородных металлов и сплавов

	 ТУ 117-1-444-98

	Диски из иридия и сплава на его основе


	 ТУ 117-1-445-93

	Чашки из благородных металлов и сплавов

	 ТУ117-1-446-2002
	Крышки из благородных металлов и сплавов


	 ТУ 117-1-447-94
	Тигли из благородных металлов и их сплавов

	 ТУ 48-1-448-89

	Проволока из сплава марки ПдМН-34-3


	ТУ 1865-450-00195200-2004

	Полосы из сплава марки ПлИ-25 с регламентированным пределом упругости


	 ТУ 117-1-458-96
	Тигли иридиевые

	 ТУ 117-1-459-2000
	Электроды из благородных металлов и сплавов

	 ТУ 117-1-460-2002

	Мешалки из платины и ее сплавов


	  ТУ 117-1-462-98
	Проволока из сплава марки ЗлСрПлПдМ-5-6-4-31

	 ТУ 1869-472-00195200-2003
	Аноды биметаллические платина+титан


	 ТУ 1995-473-00195200-2005
	Диски из платины и палладия

	 ТУ 117-1-474-90

	Контакты из сплавов марок ПлН-4,5 и ПдСр-40


	 ТУ 1995-475-00195200-2006


	Изделия технические из драгоценных металлов и сплавов



	 ТУ 1995-476-00195200-2003
	Кольца из иридия

	 ТУ 117-1-480-92

	Полосы из платины, микролегированной рением

	 ТУ 1864-483-00195200-2004
	Проволока из серебряного припоя марки ПСрМЦ 37 

	 ТУ 117-1-487-2000
	Заготовки обручальных колец из сплавов на основе благородных металлов

	  ТУ 1750-488-00195200-2005
	Золото и серебро в гранулах

	 ТУ 9391-489-00195200-99
	Диски из сплава золото-серебряного марки ЗлСрМ 900-40- «ОЦМ» для ортопедической стоматологии

	 ТУ 9391-491-00195200-99

	Проволока из сплава золото-платино-серебряного марки ЗлПлСр 750-90-80-«ОЦМ» для бюгельных работ

	 ТУ 9391-492-00195200-99

	Диски из сплава серебряно-палладиевого марки СрПдЦ 736-250-«ОЦМ» для зубного протезирования


	  ТУ 9391-493-00195200-99

	Лента из сплава серебряно-палладиевого марки 

СрПдЦКд 791-190-«ОЦМ» для литья зубных протезов

	 ТУ 1867-497-00195200-2005
	Полосы из сплава на основе золота марки ЗлПлПдСр 87,2-8,8-1,3-0,4
	

	 ТУ 117-1-500-00
	Прутки из сплавов на основе благородных металлов

	 ТУ 117-1-503-2001

	Слитки палладия мерные


	 ТУ 117-1-504-2001
	Пробирные иглы для определения пробы ювелирных сплавов

	 ТУ 117-1-505-2001

	Стандартные образцы состава сплавов на основе благородных металлов для рентгеноспектрального флуоресцентного анализа

	 ТУ 117-1-506-2001

	Стандартные образцы состава благородных металлов и сплавов на их основе для спектрального анализа


	 ТУ 117-1-507-2002
	Диски из платины, микролегированной рением

	 ТУ 1865-512-00195200-2003
	Полосы из дисперсно-упрочненной платины и сплавов на ее основе

	 ТУ 1752-513-00195200-2002
	Слитки плоские из серебра и серебряных припоев

	 ТУ 1751-514-00195200-2003
	Родий (III) ацетат, раствор

	 ТУ 1751-515-00195200-2003
	Родий (III) ацетат, порошок

	 ТУ 1751-516-00195200-2003
	Родий (III) сульфат, раствор 

	 ТУ 1794-517-00195200-2003
	Порошок сплава марки СрПд-30П

	 ТУ 1751-518-00195200-2003
	Платина (II) тетраминдинитрат, раствор

	 ТУ 1751-519-00195200-2003
	Палладий (II) тетраминдинитрат, раствор

	 ТУ 1751-521-00195200-2003
	Платина (IV) нитрат, раствор

	 ТУ 1995-522-00195200-2003
	Диски из сплава марки СрПд 80-20

	 ТУ 1751-525-00195200-2004
	Гексагидроксоплатинат (IV) водорода

	 ТУ 1868-526-00195200-2004
	Полосы из припоя марки ПЗлСрКдМ 750-30

	 ТУ 1995-527-00195200-2004
	Мембраны фильтрующие из сплавов на основе палладия

	 ТУ 1751-528-00195200-2004
	Рутений хлорид кристалл

	 ТУ 1751-529-00195200-2004
	Палладий (II) ацетат порошок

	 ТУ 1751-530-00195200-2004


	Катализатор Адамса (PtO2 – порошок)

	 ТУ 2612-531-00195200-2005
	Кислота рениевая

	 ТУ 4211-532-00195200-2005
	Преобразователи термоэлектрические бескорпусные

 ТПП 10-Е, ТПП 13-Е и ТПР-Е
	

	 ТУ 1867-533-00195200-2005
	Лента плющеная из припоя марки ПЗлСрМЦ 75-10

	 ТУ 1867-534-00195200-2006


	Полосы из сплава на основе золота марки  ЗлПлПдИн 84-8-5

	ТУ 117-0716-121-99
	Фольга и полосы из сплава марки ПдМНИн-33-2,5-2,5

	 ТУ 117-0716-127-2002
	Палладий (II) хлорид (массовая доля палладия не менее 59%), чистый

	 ТУ 117-0716-128-2003
	Палладия (II) хлорид, раствор

	 ТУ 117-0716-129-2003
	Родия (III) хлорид, раствор

	 ТУ 117-0716-131-2002
	Полосы медно-иридиевого сплава марки МИ-2

	 ТУ 117-0716-136-2003
	Палладий (II) хлорид кристалл (Э)

	 ТУ 117-0716-137-2003
	Палладий (II) хлорид раствор (Э)

	 ТУ 117-0716-139-2003
	Платина (II) тетрамин  гидрокарбонат, кристалл

	 ТУ 117-0716-140-2003
	Палладий (II) тетрамин гидрокарбонат, кристалл

	 ТУ 117-0716-142-2003
	Заготовки литые из сплава на основе платины

	 ТУ 117-0716-143-2004
	Полосы из сплава на основе палладия марки ПдЗлСр 75-6-8,5

	 ТУ 117-0716-146-2005
	Припои на основе платины и палладия
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